
Vasa  Textilfrg. (C.1)
16. Foto 17. Mikrosk. 18. Primus

14. Dokumenterad av 15. Datum

19. Fyndplats
19.1 Däck 19.2 Sida 19.3 Balk 19.4 Kontextgrupp

20. Teknik
20.1 Teknik/bindning 20.2 Trådsystem 1 (trs 1) 20.2 Trådsystem 2 (trs 2)

Garn nr: Garn nr:
Täthet (tr/cm): Täthet (tr/cm):

20.3. Garn [Median] [Median]

20.3.1 Fibermaterial:

20.3.2 Fibergrovlek (µm):

20.3.3 Garngrovlek (mm):

20.3.4 Antal trådar:

20.3.5 Spinnriktning: 

20.3.6 Spinnvinkel (grader):

20.3.7 Tvinningsriktning: 

20.3.8 vinningsvinkel (grader):

20.3.9 Färg:

21. Dimensioner på största fragmentet Fragmentnummer:
Längd (mm): Bredd (mm): Tjocklek (mm):

22.1 Typinformation (ange kryss i respektive ruta)
högglansig ull rostimpregnerad annan ull/hårfiber ytbehandlad

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

22.2 Fragmentinformation (ange fragmentnr. i respektive ruta)
avtryck formad har dekor hål (ej söm) konkretion lagning

lim o dyl. (original) Rostimpregnerad salt slitage av användn. stadkant sömrest

tillskuren vikt/veck vävavvikelse är dekor

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

11. Fyndnummer
inkl. ask ID

12.
Typ:fragment

13. Benämning

beh./impregnerad

[Median]Garnnummer/formel:



Vasa  Textilfrg. (C.1)

23. Association
23.1 Andra delar 

23.2 Relaterade fynd (för typnumret)

12.
Typ:fragment

11. Fyndnummer
inkl. ask ID



Vasa Textilfrg. (C.1)

24.1 Beskrivning (fritext)

12.
Typ:fragment

11. Fyndnummer
inkl. ask ID



Vasa Extra fritextsida (F.1)
12. Typ:fragment 11. Fyndnummer

inkl. ask ID


	Check foto: Off
	Check mikro: Off
	Check primus: Off
	fiber material 3: [--]
	3 fibergrovl spann: 
	3 fibergrovl median: []
	3 garngrovl spann: 
	3 garngrovl median: []
	3 antal trådar: 
	3 spinnr: 
	3 spinnv spann: 
	3 spinnv median: []
	3 tvinningsr: 
	3 tvinningsv spann: 
	3 tvinningsv median: []
	colour 3: [--]
	name find: [Josefin Lindegren]
	Datum_af_date: 20 maj, 2022
	object type find: [Strumpa]
	Däckdrop: [UB]
	Sidadrop: [SB]
	Balk: 10-11
	Kontextgrupp: UB59
	technique find: [Vävt, tyg, kypert, twill.r.2/1.z]
	trs1 garnnr: 1
	trs1 täthet: 8-9
	trs2 garnnr: 2
	trs2 täthet: 7-8
	fiber material 1: [Ull]
	fiber material 2: [Ull]
	1 fibergrovl: 
	1 fibergrovl median: []
	2 fiber grovl spann: 
	2 fibergrovl median: []
	1 garngrovl spann: 0,57-1,48
	1 garngrovl median: [0,78]
	2 garngrovl spann: 0,80-1,29
	2 garngrovl median: [0,93]
	1 antal trådar: 1
	2 antal trådar: 1
	1 spinnr: Z
	2 spinnr: Z
	1 spinnv spann: 18,02-44,66
	1 spinnv median: [37,79]
	2 spinnv spann: 18,62-37,18
	2 spinnv median: [22,11]
	1 tvinningsr: -
	2 tvinningsr: -
	1 tvinningsv spann: -
	1 tvinningsv median: []
	2 tvinningsv spann: -
	2 tvinningsv median: []
	colour 1: [Ljusbeige, orig.färg okänd]
	colour 2: [Ljusbeige, orig. färg okänd]
	fragm: 
	nr: 1

	längd: 847
	bredd: 400
	avtryck: 
	beh: 
	/inmpr: 

	formad: 
	har dekor: 
	hål: 1
	glans: 
	konkretion: 
	lagning: 1
	lim: 
	salt: 
	slitage: 1
	stadkant: 
	sömrest: 1
	tillsk: 1
	vikt/veck: 1
	vävavv: 
	ytbeh: ev.
	är dekor: 
	ob: 
	 type: 

	material: 
	technique: 
	name: 
	rest: 
	colour: 
	Andra delar: 59.2:1, 59.3:1.  
	Relaterade fynd: 14278, strumpa.15415, skrin.
	rost: 
	specialfiber: 
	Dropdown rest 3: [--]
	Check Box rest 4: Off
	Fragmentinfo: [--]
	typinfo: [--]
	Dropdown rest 1: [--]
	Check Box rest 1: Off
	rest 1: 
	rest 2: 
	Dropdown rest 2: [--]
	Check Box rest 2: Off
	rost 2: 1
	rest 3: 
	Check Box rest 3: Off
	rest 4: 
	Dropdown rest 4: [--]
	rest 5: 
	Dropdown rest 5: [--]
	Check Box rest 5: Off
	rest 6: 
	Dropdown rest 6: [--]
	Check Box rest 6: Off
	rest 7: 
	Dropdown rest 7: [--]
	Check Box rest 7: Off
	rest 8: 
	Dropdown rest 8: [--]
	Check Box rest 8: Off
	tjockl: 1,8-3
	Typnummer: 59.1:1
	Fyndnummer: 14277
	Beskrivning fritext 1: SammanfattningHuvuddelen av en strumpa vävd i 2/1 kypert med z-lutning av ull. Strumpan består av tre olika typer varav 1:1 utgör strumpans bendel. Färgen är ljusbeige/ljusgrå och tydligt melerat med mörka fibrer, originalfärg okänd. Textilien är idag till stor del rödorange av metallfläckar. Textilien kan ha varit ytbehandlad då den har en lugg på mindre partier framförallt sida B. Detta kan även komma ifrån att plagget har använts. Garnet varierar i grovlek i båda trådriktningar vilket skapar en utmärkande struktur på väven. Trådtätheten i de båda trådsystemen är jämna och visuellt är det inte tydligt vilket som är trs 1 och trs 2. Garnen i båda trådriktningar domineras av mycket ljusa och tunna fibrer med ett mindre antal mörkare bruna, svarta och grova fibrer. Detta gör att garnen uppfattas som melerade i färgen. Med denna stora variation i färg har fibrerna troligen inte varit färgade. I Nikonmikroskop framstår de ljusare fibrerna som vita eller ljusgråa vilket kan vara nära dess ursprungliga färg. De grövre mörka fibrerna har en relativt slät yta med inga eller mycket få synliga fjäll. De tunnare ljusa fibrerna har tydligare bevarade fjäll.   Fragmentinformation 1:1 är monterad på ett stödtyg och har tidigare varit ihopsydd i och med konserveringen likt dess make fnr 14278 är idag. Pga detta har det inte gått att undersöka sida B på textilien eller originalsömmar och stygnhål då mycket modern sytråd fortfarande finns kvar i alla sömmar. Strumpan är av en kilmodell som varit sammanfogad mitt bak (söm 2, söm 8) med en högre avslutande spets framtill som nått ovanför knät. Strumpan är tillskuren på skrådden. Längs spetsen mitt fram löper en ca 133 mm lång söm (söm 10) som troligen skapat en böjd form ovan knäpartiet. Vid spetspartiet ovanför knät har textilien något ändrat trådriktning pga av hur den sammanfogats i mitten. 
	yarn 1: nr / formel
	yarn 2: nr / formel
	yarn 3: nr / formel
	Beskrivning fritext 2: Kanterna som varit ihopsydda mitt bak har tydliga sömsmåner och vik från att de pressats isär. Även kanterna som utgör sprunden har tydliga spår av sömsmån och sömnad (söm 4, söm 6). Textilien har ett flertal bristning i väven. I strumpans övre del har textilien brustit nästa helt och hållet tvärs över, troligen där ett strumpeband varit fäst för att hålla strumpan uppe. Nedanför finns ytterligare bristningar och hål i väven med en lagningslapp (2:1) ovanpå, idag fastsydd med modern sytråd. Detta är vid knäpartiet och uppvisar slitage på strumpan efter användning som sedan har lagats med hjälp av en lagningslapp. Det finns även en mindre bristning på fotens ovansida. Kanterna som varit sammanfogade mitt bak är olika långa och skulle resultera i en sned strumpa. Troligen fattas en kil eller liknande som gjort kanterna jämlånga.


